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Norme JIS L 1902

« Evaluation de l'activité et de I'efficacité antibactérienne de produits textiles »

Norme ISO 20743

« Textiles »
« Détermination de I'activité antibactérienne des produits finis antibactériens »

La norme japonaise JIS L 1902, couramment employée dans le monde
industriel, est destinée a évaluer la capacité antimicrobienne de textiles
ayant recu un traitement visant a lutter contre les microorganismes.

Ce standard a pour équivalent au niveau international la norme
ISO 20743 dont les protocoles sont trés similaires.

Ces normes sont appropriées a l'étude de toutes formes de textiles
(tissus, rembourrages, fils, non-tissés, etc...).

Elles permettent d’effectuer une évaluation qualitative ou quantitative de
I'effet antibactérien suivant le protocole, la nature des matériaux testés
et les souches choisies.

Principes
Norme JIS L 1902 : 2008 ISO 20743 : 2007
Qualitatif o
Type de test Quantitatif Quantitatif
Méthodes Halo (qualitatif) Absorption* (quantitatif)
applicables Absorption* (quantitatif) Transfert** (quantitatif)
Souches Klebsiella pneumoniae Klebsiella pneumoniae
bactériennes | Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus
Conditions . R R
- . 18 heures a 37 £2C | 18 a 24 heures a 37 £ 2T
d’incubation
Méthodes de Pres’:ence d'un halo Dénombrement
Dénombrement .
mesurage . Luminescence
Luminescence

* La suspension bactérienne est ensemencée directement sur I'échantillon.
** | es bactéries sont placées sur un milieu gélosé, puis transférées sur les
échantillons.

Tests complémentaires

Temps de contact additionnel
Microorganismes additionnels proposés :
* Pseudomonas aeruginosa
o Staphylococcus epidermidis
e Listeria monocytogenes
» Klebsiella pneumoniae (EBLSE)
e Staphylococcus aureus (MRSA)
» Autres microorganismes sur demande
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